


使用方法

注意事項（詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください）

使用量

※素材への吸い込みはかなりバラツキがありますので事前にテストして使用量を算定しておくことをお勧めします。

劣 化 セメントリシン
モルタル、コンクリート
プ　ラ　ス　タ　ー
けい酸カルシウム板
けい酸カルシウム板
けい酸カルシウム板

ご注意

２３℃ ３０℃
１６時間以上～７日以内

使用量は、濡れ感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み個所がある場合は、そ
の部分を増し塗りしてください。また、シーラー乾燥後ガムテープで基材のはがれがないか
チェックし、はがれなどがある場合は再度シーラーを塗装してください。
蓄熱されやすい建材（軽量モルタル、ＡＬＣ、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など）を
使用した｢高断熱型外壁｣で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、
塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさら
に拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また｢高断熱型外壁｣に塗装す
る場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗
膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
昼夜の温度差が激しい時期や、山間部など夜露の早く降りる地域では、結露によるつや引け
現象が起こりやすいため、早めに塗装を終えて十分に乾燥時間を確保してください。塗装後
早期に結露の影響を受けると光沢低下や膨れ、割れ、はく離の原因になります。
本品は規定の塗り重ね乾燥時間よりも早く上塗りを塗装しますと、縮み、割れ、乾燥不良を起
こしますので、塗り重ね乾燥時間をまもってください。また、吸い込みの大きい下地や素材の
場合は、塗り重ね乾燥時間は長めにとってください。短時間で上塗りを塗装しますと、溶剤に
よる膨れや縮みなどが発生するおそれがありますので避けてください。
本品の上には２液形塗料を塗装できますが、塗り替え用のリフティング（縮み）防止には使用できません。
高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを３日以内に塗り重ねてください。
劣化の著しい外部木部については、表層剥離の恐れがありますので、施工は避けてください。
溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また、外部での塗装においても、
換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
居住者へのご配慮をお願い致します。
硬化が不十分な場合は、シンナーで再溶解する場合があります。
水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
塗料を扱う場合は、皮膚に付着しないようにご注意ください。また、蒸気やミストなども吸い込
まないように十分にご注意ください。
旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をお
こすおそれがあります。
既存塗膜のはく離個所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し
溶剤膨れや縮みなどの異常が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、
塗装仕様をご検討ください。
シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
素地表面のアルカリ度はｐＨ１０以下、表面含水率は１０％以下（ケット科学社製ＣＨ－２型で測
定した場合）、または５％以下（ケット科学社製Ｈｉ５００シリーズ：コンクリートレンジで測定した
場合）の条件で塗装してください。
表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目違い、ジャンカ、コールド
ジョイントなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。
ＡＬＣ面、多孔質下地、コンクリートブロック面など外部の素地において巣穴や段差などがある
場合は、樹脂入りセメント系下地調整材（ニッペ１材カチオンフィラー、ニッペフィラー２００）
などで処理してください。（合成樹脂エマルションパテの使用は避けてください。）
塗装場所の気温が５℃未満、もしくは湿度８５％以上である場合、または換気が十分でなく結
露が考えられる場合、塗装は避けてください。
塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能
が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。

塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
飛散防止のため必ず養生を行ってください。
シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離などの不具合を起こすことがありますので原則と
してニッペ パーフェクトNBシールを除き行わないでください。やむを得ず行う場合は、シーリ
ング材が完全に硬化した後に行うものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってくだ
さい。また、ニッペブリードオフプライマーを下塗りすることで、可塑剤移行による汚染の低減が
図れますが、シーリング材の種類、使用条件などによりはく離、収縮割れが起こることがあります。
笠木、天端など長時間水が滞留する個所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありま
すので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
汚れ、きずなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、
補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
はけなどの塗装用具の洗いは、ラッカーシンナーを使用してください。
クロスの上の塗装は避けてください。
ローラー、はけなどは、ほかの塗料での塗装に使用すると、はじきなどが発生するおそれがあ
りますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
可塑剤が多く含まれる塩ビクロス、塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキ
ン、合成皮革などへの直接塗装はお避けください。
また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
平滑仕上げや鏡面仕上げの場合は、素材や素地の状態によって、吸込みや巣穴によるピン
ホール、凹凸などを防止するため、パテ工程や研磨工程が必要になる場合があります。
塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調整品では、つや消し剤が
沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんして
ご使用ください。
開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存
し、速やかに使い切ってください。
塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に持
ち上げ、落下に十分注意してください。（偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があ
ります）
内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。  
容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼ
すおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処
理を依頼してください。  

本カタログ掲載商品の詳細な危険有害性情報や使用上の注意事項等については、安全デー
タシート（SDS）をご参照ください。
本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は、事前に相談ください。 
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塗り重ね乾燥時間

容量・荷姿・色相

上塗り塗料との塗り重ね時間は、素材（吸い込み程度・気温・塗り重ね塗料・使用量）によって異なり
ますが標準的には下記の通りです。

（イ）下地処理として、シーラーの使用量は下地ケレンの状況、素材の比重（気換比重）、塗装前の吸水（含水状態）状
態、塗装方法によって大きく左右されます。1つの目安として参考としてください。

下 地 素 材（例） 比 重
－－
－－
－－
０．４
０．７
１．０

使用量（kg/㎡）
０．１５～０．２５
０．１５～０．３０
０．１０～０．１２
０．３０～０．４０
０．１５～０．１８
０．１１～０．１３

（ロ）下地素材補強の目的を発揮する為の使用量算定の目安は
●下地・素材への吸い込みがあるうちはまだ不十分な使用量です。
●浸透性シーラー面にややつやが出来る程度が適正使用量です。
（シーラーの被膜層が表面にわずかに表われる程度が好ましい）

下地につやが出すぎるほど塗り付けますと、エマルション塗料をすぐ塗装したとき割れが生じる危険がありま
す。同様に、厚く塗りすぎ、かつ上塗り塗装までの乾燥時間が短いとエポキシ樹脂の硬化不良から、上塗り塗
装後、経時で上塗り塗膜にひびわれが入ることがあります。これは、エポキシ樹脂の硬化時における収縮（内
部応力）によるものです。また、テクスチャーローラー、パターンローラーの施工時、上塗り塗料がすべり、模
様が出しにくい可能性があります。

塗り重ね乾燥時間に限度があり、それ以内に塗り重ねしなければならないのは、エポキシ樹脂が１００％硬化
反応を終了してしまいますと、上塗りとの密着性が悪くなり、層間はく離を発生する危険があるからです。

ご注意

５℃～１０℃
塗り重ね乾燥時間 ２日以上～７日以内 １６時間以上～７日以内

ニッペ浸透性シーラー塗料液
ニッペ浸透性シーラー硬化剤
色相：塗料液 ………… 淡褐色

……………………………………１４kg
…………………………………… ２kg
硬化剤 ……………………… 褐色

北海道支店　☎011-370-3101
東 北 支 店 　☎022-232-6711
関 東 支 店 　☎03-5479-3614
北関東信越支店　☎03-5479-3614
中 部 支 店 　☎052-461-1960

近 畿 支 店 　☎06-6455-9608
中 国 支 店 　☎082-281-2180
四 国 支 店 　☎0877-56-2346
九 州 支 店 　☎092-751-9861

●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、
　日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2023 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ https://www.nipponpaint.co.jp/




