
CCチャート

3-231EAD-00-01
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

塗料液

ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾌﾞﾗｳﾝ、淡彩色

153℃

374℃（参考値）

合成樹脂エナメル塗料

指定可燃物・液体

－（火気厳禁）

なし

－

エポキシ樹脂                              

－/128

硬化剤

褐色

113℃

436℃（参考値）

合成樹脂クリヤー塗料

第4類 第3石油類(非水溶性)

III（火気厳禁）

なし

３－（アミノメチル）ベンジルアミン        

イソホロンジアミン                        

３－（アミノメチル）ベンジルアミン        

変性脂肪族ポリアミン                      

イソホロンジアミン                        

変性脂肪族ポリアミン                      

2735/153

1.42（ﾎﾜｲﾄ混合塗料)1.58(塗料液)1.01(硬化剤）

半つや

1.9%

 　　　　　色

    密度(g/c)(23℃)   

 光　　　　　　  　　沢 

 引　　　　火　　　　点 

 発　　　　火　　　　点 

 消防法 

 表　示 

 有　機　溶　剤　区　分 

 毒　 劇　 物　 表　 示 

            

            

 有　 害　 物　 表　 示 

            

            

 国  連／指  針  番  号 

 環　　 境　　性 　　能 

 Ｔ　　 Ｖ　　Ｏ 　　Ｃ 

  化  学  名  

  危険物区分  

  危険物等級  

はけ、ローラー塗り

－

0.30kg/㎡/回

120μｍ

145μｍ

塗  装  方  法

希    釈    率

使    用    量

膜厚（ドライ）

膜厚(ウェット)

  指     触     乾     燥

  半    硬   化   乾   燥

  塗  り  重  ね  乾   燥

5℃

12時間

24時間

72時間以上10日以内

23℃

6時間

10時間

16時間以上7日以内

30℃

－

－

－

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ

ｷｼﾚﾝ

ｽﾁﾚﾝ(ﾓﾉﾏｰ)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ

鉛

ﾄﾙｴﾝ

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

配合せず

□ 特       長

□ 塗 料 性 状

□ 塗 装 基 準
　下  地 調 整：

　混        合：
　荷        姿：
　ポットライフ：
　希   釈   剤：
　塗  装 方 法：

　乾  燥 時 間：

・はけ塗り1回で120μmまで塗装できます。

・塗料中に有機溶剤を含まず高い安全性を有します。

・防錆性が非常にすぐれています。

・塗料性状に記載の数値は、全て代表的な色相、つやを想定しています。

・加熱残分（％）：９５

・ブラスト処理後、ジンクリッチプライマー(ニッペジンキー8000メタルグレーまたはニッペジンキー1000Pなど)を塗装した

  上に塗装することができます。

・ジンクリッチの損傷箇所･溶接部分等について2種ケレン(ISO St3)のケレンを行えば直接補修用として使用できます。

・塗り替え時の素地調整は３種ケレン以上のケレンを行ってください。

２液形のため、「塗料液：硬化剤＝80：20（重量比）」に混合し、十分にかくはんしてください。

16kgセット(塗料液:硬化剤=12.8kg:3.2kg)、4kgセット(塗料液:硬化剤=3.2kg:0.8kg)

2時間（5℃）、1時間（10℃）、30分（23℃）

無希釈

・上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減

  します。

・上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるよう

  に使用量・塗り回数を調整してください。

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

日本ペイント株式会社

ハイポン２０ＮＳ－Ｋ（低温用）

製品使用説明書



□ 注 意 事 項

CCチャート

・2液混合時は混合比率を正確に守り、一般の塗料かくはん以上に入念にか

　くはん機でかくはんしてください。

・塗料液の粘度が高いので、硬化剤と混合する際は、容器の隅角部も入念に

　かくはんしてください。

・小分けして使用する場合は必ずはかりを用いて、所定の混合比を守り混合

　してください。

・シンナー希釈すると硬化不良等の原因となりますので避けてください。

・塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考

　えられる場合は塗装を避けてください。

・可使時間が短いため留意して塗装ください。

・塗装器具は塗装終了後、ただちにエポキシシンナーで洗浄を行ってくださ

　い。

・水に常時接触する個所、あるいは水没する所には適用を避けてください。

・外気温度により、作業性、乾燥時間が著しく異なりなりますので、施工時

　期の温度により塗料タイプ(一般用、低温用)を選んでください。

・溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また、外

　部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気

　が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致

　します。

・皮膚かぶれを生じやすいので、保護具を使用し、直接皮膚につかない様に

　してください。

・無溶剤形ですが、火気厳禁です。臭気除去、乾燥促進のため密閉場所では

　換気を行ってください。

・作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください

　。

・塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないで

　ください。

　製品安全に関する詳細な内容は安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ（SDS）をご参照ください｡

●本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

●Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved.　※この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。
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