


デュフロン4ＦⅡの実績例
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超耐久性4フッ化フッ素樹脂の構造
一般のフッ素樹脂塗料に使われ
ているフッ素樹脂は3フッ化塩化エ
チレン（右図参照）を主成分とした
重合体です。残りの塩素の部分も
結合力の強いフッ素で置換したも
のを4フッ化エチレンとよび、この材
料を主成分とした高いフッ素含有
率を持つ樹脂が4フッ化フッ素樹
脂です。
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１～5４時間以上

★ヘッド押さえ仕上げの場合、押さえ用ロ－ラーに塗料用シンナーAを含ませて、中塗り（1回目）工程終了直後から30分
の間に押さえてください。
注）主材の使用量は塗回数1～2回で使用するトータル量です。
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※デュフロン4FⅡスーパーフレッシュはスプレー専用仕様です。
　はけ、ローラーでの塗装はご遠慮ください。
　デュフロン4ＦⅡスーパーフレッシュの塗装後にリコートする場合は、
　目粗しを入れてください。
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注）主材の使用量は塗回数1～2回で使用するトータル量です。
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砂骨ローラー
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製品体系

JIS A 6909
防水形複層塗材E　主材

JIS A 6909
複層塗材RE主材
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